
Наименование  показателя Норма для битума 60/90

1. Глубина проникания иглы, 0,1мм:
при 25 °С 61-90
при 0 °С,не менее 20

2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не 

ниже 47

3. Растяжимость, см,не менее:
при 25 °С 55
при 0°С 3,5

4. Температура хрупкости, °С, не выше -15

5. Температура вспышки, °С, не ниже 230
6. Изменение температуры размягчения после 

прогрева/С,не более 5
7. Индекс пенетрации От -1,0 до +1,0
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